
Materialanalys och utveckling av 
konserveringsmetoder för fanor
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Analyser

Tvärsnitt av färgskikt i UV-mikroskopi Tvärsnitt av färgskikt i vitljusmikroskopi Markering för urval av 
ATR-FTIR-kartläggningsplacering

Spektrum 9-10: Gult färgskikt
Spektrum 11-12: Grönt färgskikt
Spektrum 13: Silke
Spektrum 15-16: Grundering under guld
Spektrum 17: Ingjutningsmedel, akryl

Kartläggning med ATR-FTIR 
spektra av orange och grönt 
färgskikt som visar att  
bindemedlet är oljebaserat.

Kartläggning med ATR-FTIR 
spektra av grunderingen.

SEM-EDS analysen av gult silke visar 
att silkefibrerna var mycket sköra och 
att de är täckta av föroreningar.

SEM-EDS analysen visar vilka ämnen föroreningarna består av i det 
markerade utsnittet i bilden till vänster.

 µ-XRF visade på guld i glorian och bly (blyvitt) i det silverfärgade harnesket. Analysområdet i glorian.

Provlappar med färg som fäller. Tester med syntetiskt vax  
och andra kemikalier gjordes för att undersöka om det  
kunde skydda måleriet under våtrengöring.

Projektets frågeställningar:  
Vad är bindemedlet i måleriet? 

Vad är grunderingen gjort av? 

Hur är silkets kondition?

Är det guld och silver?

Kan måleriet skyddas under våtrengöring?
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